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内容概要

粉末涂料是一种新型合成材料，它的生产和涂装工艺、涂装设备涉及到微电子、激光、机械、电跑龙
套等高新技术，具有美好的发展前景。
十多年来粉末涂料经过一个较长时间的摸索、应用和不断提高，初步形成了一个较完整的技术体系和
管理体系。
特别是在粉末涂料品种不断增加，施工设备日趋完善和应用领域的进一步开拓的今天，总结广大科技
人员和操作人员的经验，编写成具有指导作用的粉末涂料涂装工艺学是很有意义的。
    作为中国粉末涂料装行业的唯一全国性学术性组织，中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会十分重
视工艺学的编写工作，并为此专门成立粉末涂料涂装工艺学编辑委员会，经过编委会和委员会二年来
辛勤努力，凡经易稿才形成目前出版的这个版本。
本书共60余万字分四篇，从粉末涂料原材料、各类粉末涂料、各种粉末涂装施工工艺到检验测试、环
保安全以及工艺原理等作了较全面的阐述。
对涉足本行业的科技人员、领导、操作人员以及广大应用行业的有关人员具有指导和启迪作用。
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