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作者简介

何晓雁，内蒙古工业大学土木工程学院建材试验室主任。
期间，主持参与省部级科研项目六项，参编地方规范一部，发表国内高水平论文十余篇。
侯永利，男，内蒙古工业大学，教师。
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章节摘录

版权页：   插图：   2）表面覆盖保护层 （1）金属覆盖。
 用耐腐蚀性好的金属，以电镀或喷镀的方法覆盖在钢材表面，提高钢材的耐腐蚀能力。
常用的方法有：镀锌（如白铁皮）、镀锡（如马口铁）、镀铜和镀铬等。
 （2）非金属覆盖。
 在钢材表面用非金属材料作为保护膜，与环境介质隔离，以避免或减缓腐蚀。
如喷涂涂料、搪瓷和塑料等。
 涂料通常分为底漆、中间漆和面漆。
底漆要求有比较好的附着力和防锈能力，中间漆为防锈漆，面漆要求有较好的牢度和耐候性以保护底
漆不受损伤或风化。
一般应为两道底漆（或一道底漆和一道中间漆）与两道面漆，要求高时可增加一道中间漆或面漆。
使用防锈涂料时，应注意钢构件表面的除锈以及低漆、中间漆和面漆的匹配。
 常用底漆有：红丹底漆、环氧富锌漆、云母氧化底漆、铁红环氧底漆等。
中间漆有：红丹防锈漆、铁红防锈漆等。
面漆有：灰铅漆、醇酸磁漆和酚醛磁漆等。
 3）阴极保护法（电化学保护法） 钢铁防腐经常采用阴极保护法，其原理是在钢铁表面结构附加活泼
金属，这样根据原电池原理，活泼金属就会作为原电池的阳极被牺牲，而保护钢铁表面不会丧失离子
。
阴极保护法多用于水下和土壤中的钢铁防腐。
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