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内容概要

　　《路基路面工程》总共九章。
其主要内容分别为：第1章绪论；第2章行车荷载、环境因素与材料的力学特性；第3章一般路基设计；
第4章碎（砾）石路面；第5章无机结合料稳定路面；第6章沥青路面；第7章水泥混凝土路面；第8章沥
青路面施工；第9章水泥混凝土路面施工。
　　《高等学校“十一五”规划教材·土木工程系列：路基路面工程》为高等学校土木工程专业中公
路工程、城市道路工程、桥梁隧道工程、机场工程等方向学生的必修课教材，同时也为工程技术人员
的参考书。
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基反应模量2.5.3　加州承载比CBR2.6　路面材料的力学强度特性2.6.1　抗剪强度2.6.2　抗拉强度2.6.3
　抗弯拉强度2.6.4　应力一应变特性2.7　路面材料的累积变形与疲劳特性2.7.1　累积变形2.7.2　疲劳
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设计3.6.4　浸水及地震地区挡土墙设计简介3.6.5　加筋土挡土墙设计习题第4章　碎（砾）石路面4.1　
碎、砾石路面的力学特性4.1.1　碎、砾石路面的强度构成4.1.2　碎、砾石材料的应力一应变特性4.1.3
　碎、砾石材料的形变积累4.2　碎石路面与基层4.2.1　水结碎石路面4.2.2　泥结碎石路面4.2.3　泥灰
结碎石路面4.2.4　填隙干压碎石基层4.3　级配砾（碎）石路面4.3.1　级配砾（碎）石路面与基（垫）
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稳定路面5.1　概述5.2　无机结合料稳定材料的干缩特性与温缩特性5.2.1　干缩特性5.2.2　温缩特
性5.2.3　减少收缩开裂和反射裂缝的措施5.3　石灰稳定类基层5.3.1　石灰稳定土强度形成原理5.3.2　
影响石灰土结构强度的因素5.3.3　材料要求及混合料组成设计5.4　水泥稳定类基层5.4.1　水泥稳定土
强度形成原理-5.4.2　影响强度的主要因素5.4.3　材料要求及混合料组成设计5.5　工业废渣稳定基
层5.5.1　石灰工业废渣强度形成机理5.5.2　对材料的要求5.5.3　石灰粉煤灰基层5.5.4　石灰煤渣类基
层第6章　沥青路面6.1　概述6.1.1　沥青路面的基本特性6.1.2　沥青路面的分类6.2　沥青路面材料的
力学特性与稳定性6.2.1　沥青混合料的强度特性6.2.2　沥青混合料的应力一应变特性6.2.3　沥青混合
料的疲劳特性6.2.4　沥青混合料的高温稳定性6.2.5　沥青混合料的低温抗裂性6.2.6　沥青混合料的水
稳性6.3　弹性层状体系理论6.3.1　基本假设6.3.2　解题方法6.4　沥青路面的破坏状态与设计标准6.4.1
　沉陷6.4.2　车辙6.4.3　疲劳开裂6.4.4　推移6.4.5　低温缩裂6.4.6　路面弯沉设计指标6.5　沥青路面
结构组合设计6.5.1　路面结构层次6.5.2　路面结构组合设计原则6.5.3　美国AASHTO推荐路面结构组
合6.6　新建沥青路面的结构厚度计算6.6.1　计算图示6.6.2　路面容许弯沉值和设计弯沉值6.6.3　标准
轴载及当量轴次6.6.4　路面材料设计参数值6.6.5　结构层材料的容许拉应力6.6.6　新建路面结构设计
步骤6.6.7　路面弯沉值竣工验收6.7　沥青路面改建设计6.7.1　旧路面改建设计原则6.7.2　沥青路面加
铺层6.7.3　水泥混凝土路面加铺沥青路面第7章　水泥混凝土路面7.1　概述7.2　水泥混凝土路面的构
造7.2.1　土基7.2.2　垫层7.2.3　基层7.2.4　混凝土面板7.2.5　排水7.2.6　接缝7.2.7　拉杆和传力杆7.2.8
　混凝土路面特殊部位的处理7.2.9　接缝材料及技术要求7.3　弹性地基板体系理论7.3.1　水泥混凝土
路面的受力特点7.3.2　小挠度弹性薄板的基本假设7.3.3　板挠曲面微分方程7.4　水泥混凝土路面荷载
应力分析7.4.1　文克勒地基板的荷载应力分析7.4.2　弹性半空间体地基板的荷载应力分析7.4.3　有限
元方法求解有限尺寸矩形板7.5　温度应力分析7.5.1　胀缩应力7.5.2　翘曲应力7.6　水泥混凝土路面板
厚的设计方法7.6.1　设计内容7.6.2　水泥混凝土路面板厚的设计步骤第8章　沥青路面施工8.1　洒铺法
沥青路面面层的施工8.2　路拌沥青碎石路面的施工8.3　热拌沥青混合料路面的施工8.4　沥青路面施
工质量管理和检查8.5　沥青路面交工质量检查与验收8.6　工程施工总结第9章　水泥混凝土路面施
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准备工作9.2.2　混凝土拌和与运输9.2.3　混凝土板的施工程序和施工技术9.3　质量控制和检查9.3.1　
混凝土路面施工9.3.2　混凝土路面铺筑9.3.3　交工质量检查验收参考文献
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