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内容概要

　　《高职高专建筑类专业“十二五”规划教材：土木工程材料》依据高等学校土木工程专业指导委
员会编写的《土木工程材料教学大纲》和我国最新修订的相关规范、标准编写而成，具体内容包括绪
论、土木工程材料的基本性质、气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、建筑砂浆、墙体和屋面材料、金属
材料、木材、建筑功能材料、建筑塑料、装饰材料和土木工程材料试验等。

　　《高职高专建筑类专业“十二五”规划教材：土木工程材料》可作为高职高专、应用型本科院校
土木工程类各专业的教学用书，也可作为土木工程设计、施工、科研、工程管理、监理等人员的参考
用书。
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