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内容概要

　　《地下防渗墙施工技术研究及应用》是一本论述地下防渗墙施工技术及其应用的专著。
本书所说的地下防渗墙施工技术主要是指垂直防渗技术及地基加固技术。
《地下防渗墙施工技术研究及应用》内容包括：射水法建造地下防渗墙技术，锯齿掏槽修建地下防渗
墙技术，液压开槽机连续成槽技术，多头小直径深层搅拌桩防渗技术，高压旋喷防渗墙施工技术，垂
直铺塑防渗技术，振动沉模板墙防渗技术，液压抓斗建造地下连续墙技术，钢板桩施工技术，固结灌
浆和帷幕灌浆防渗施工技术，连续成槽连续成墙建造技术等。
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