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前言

　　本教材根据2002年5月于武汉召开的全国普通高等院校材料科学与工程类专业新编系列教材建设与
出版工作会议精神，本着教育部颁布实施的《普通高等院校本科专业目录和专业介绍》中.所规定的材
料科学与工程类专业的业务培养目标及要求，以及经会议审定的《建筑材料质量检测与评定》教材编
写提纲编写的。
本课程主要适用于土木建筑类院校“无机非金属材料工程专业”，它是该专业一门独立的、重要的课
程。
与建筑材料性能学及无机非金属材料学等课程相互衔接与配合，构成该专业完整的课程体系。
也可以作为土木工程专业或相近专业的材料检测类课程的参考教材。
　　为了便于教学，在每章标题下面给出了“本章提要”，每章末给出了适量的复习思考题和习题，
供学生巩固和应用所学知识。
　　本书编写时注重了内容的科学性、实用性和规范性，全部采用当前国家最新技术标准和规范，以
及法定的计量单位。
　　本书由哈尔滨工业大学张松榆、沈阳建筑大学刘祥顺主编，由黑龙江大学金晓鸥主审。
各章编写人员如下：沈阳建筑大学刘祥顺（绪论，第1章，第3章第5、6、7、8节）、徐长伟（第3章
第1节，第4章）；哈尔滨工业大学张松榆（第2章，第3章第2、3、4、9、10节）；东南大学潘钢华（
第5章）。
全书由张松榆统稿。
　　由于编者水平所限，书中难免有不妥之处，恳请读者及同行专家给予指正并提出宝贵意见。
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内容概要

　　《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材·建筑材料质量检测与评定》主要介绍建筑
材料的基本知识，建筑材料质量检测及其质量评定的基本知识，实验设计的基本知识。
全书分为绪论、建筑材料的基本性质、建筑材料测试基本知识、常用建筑材料的质量检测与评定、混
凝土无损检测技术及正交检验设计共六部分内容。
　　《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材·建筑材料质量检测与评定》采用当前最新
的技术标准和法定计量单位。
每章前设有“本章提要”，每章后附有思考题及习题，供学生巩固和应用所学知识。
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编辑推荐

　　《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材·建筑材料质量检测与评定》为材料科学与
工程专业教学用书，也可供土木建筑类专业教学选用，还可以作为建筑材料科学研究、建筑材料生产
、建筑材料检测、建筑施工、工程监理等单位技术人员参考用书。
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