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内容概要

本书共分为5篇，全面介绍了金属材料铸造成形、塑性成形、焊接成形、粉末冶金成形与塑料成形、
复合材料成形以及陶瓷成形的基本原理、工艺方法、技术要点和实际应用，讲述了各种成形工艺的选
用原则和方法。
为扩展学生的知识面，在书中还介绍了近年新发展起来的一些先进成形工艺与技术。
　　本书可作为机械设计制造及其自动化专业、材料成形与控制工程专业及相近专业的专业基础课教
材，也可供这些领域的工程技术人员参考。
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