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前言

　　建筑的渗漏包括屋面的渗漏、墙体的渗漏、门窗的渗漏、地下工程的渗漏、楼地面的渗漏等，造
成建筑渗漏的原因是多方面的，既有设计上的问题，亦有防水材料及施工操作方面的问题。
建筑物或构筑物的渗漏，不仅直接影响建筑工程的质量，而且给人们的工作、学习和生活带来极大的
不便，严重时还会破坏工程的结构，使其丧失使用功能，甚至危及人们的。
生命安全。
　　在各种用途的建筑中，有些建筑仅使用一二年，就发生渗漏，有的建筑还未投入使用就发生渗漏
，特别是屋面的渗漏更为严重。
为了解决建筑的渗漏，需要投入大量的人力、财力和物力，给国家造成了极大的浪费，我国因建筑渗
漏而造成的损失每年达数十亿元。
　　为了提高防水工程的质量，我国颁布了一系列的标准、规范、规程及方法，如各种防水材料的标
准、防水技术规范、防水工程质量验收规范、防水工程技术规程、试验检验方法等，同时还推出了一
些新材料、新工艺、新技术，使防水工程质量有了大幅度的提高。
　　作者从20世纪80年代开始从事建筑防水领域的研究，20多年来一直工作在建筑防水科研第一线，
研制开发了防水堵漏等一系列新型防水材料产品，在全国有关科技杂志、学术会议上发表了50余篇学
术论文，出版了《防水密封材料手册》等30余部著作。
　　为了使广大的建筑防水工作者了解建筑渗漏产生的原因，从防水工程设计、材料及施工等方面有
针对性地采取防渗防漏措施，我们编写了《建筑的渗漏与防治》一书。
全书共分八章，较为详细地介绍了屋面工程、砖砌体工程、墙板工程、地下工程、混凝土工程、楼地
面工程产生渗漏的现象，产生渗漏原因的分析，渗漏防治的措施及治理方法，同时介绍了地下工程渗
漏的修堵技术。
希望本书的出版能够对广大的防水工程技术人员、施工人员在工作中有所帮助。
　　本书由沈春林任主编，王玉峰、苏立荣、郑家玉任副主编，参加编写的人员有褚建军、杨乃浩、
杨炳元、康杰分、王荣柱、姚勇、吴庆彪、李芳、章宗友、邱钰明、牛杰、蔡京福等。
　　由于作者水平有限，书中难免存有缺点或不尽如人意之处，恳请广大读者给予批评指正。
　　沈春林　　2008.6
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内容概要

建筑物的渗漏不仅直接影响建筑工程的质量，而且给人们的工作、学习和生活带来极大的不便，严重
时还会破坏工程的结构，使其丧失使用功能，甚至危及人们的生命安全。
?    本书通过屋面工程、砖砌体工程、墙板工程、现浇混凝土工程、楼地面工程及地下工程的渗漏现象
，深刻分析产生渗漏的原因，制定渗漏的防治措施及治理方法。
?     该书具有较强的实用性，适合于防水工程的设计、施工、监理及质量检验人员阅读参考。
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章节摘录

　　由于地基不均匀下沉、温度变化的影响以及墙体局部受压承载力不足等原因，常使砖墙表面产生
一些不同性质的裂缝。
　　砖墙结构由于地基不均匀下沉或温度变化引起的一般性裂缝（除严重开裂外）不危及结构安全和
使用，往往容易被人忽视，致使这类裂缝屡有发生，形成隐患，当在地震或其他荷载作用下，容易引
起墙体提前破坏。
故对此应引起有关部门的重视，采取措施，减少和防止裂缝的产生。
对于墙体因局部受压承载力不足引起的裂缝，则必须高度重视，一旦裂缝出现，有可能导致墙体的倒
塌破坏，后果相当严重。
　　一、地基不均勻下沉引起墙体裂缝　　1.现象　　（1）斜裂缝一般发生在纵墙的两端，多数裂缝
通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展，如图2-3所示。
横墙由于刚度较大（门窗洞口也少），一般不会产生太大的相对变形，故很少出现这类裂缝。
裂缝多出现在底层墙体，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，常常在房屋建成后不久就出现，其数量
及宽度随时间逐渐发展。
　　（2）窗间墙水平裂缝一般在窗间墙的上下对角处成对出现，沉降大的一边裂缝在下，沉降小的
一边裂缝在上，如图2.4所示。
　　（3）竖向裂缝发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处，裂缝上宽下窄。
当纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁时，顶层中央竖直裂缝则较少。
　　2.原因分析　　（1）窗间墙水平裂缝产生原因是由于地基沉降量较大，沉降单元上部受到阻力，
使窗间受到较大的水平剪力，而发生上下位置的水平裂缝。
　　（2）斜裂缝主要发生在软土地基上的墙体中，由于地基不均匀下沉，使墙体承受较大的剪切力
，当结构刚度较差、施工质量和材料强度不能满足要求时，导致墙体开裂。
　　（3）房屋底层窗台下的竖直裂缝，是由于窗间墙承受荷载后，窗台墙起着反梁作用，特别是较
宽大的窗台或窗间墙承受较大的集中荷载情况下（如礼堂、厂房等工程），建在软土地基上的房屋，
窗台墙因反向变形过大而开裂，严重时还会挤坏窗口，影响窗扇开启。
另外，地基如建在冻土层上，由于冻胀作用在窗台处发生裂缝。
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编辑推荐

　　在各种用途的建筑中，有些建筑仅使用一二年，就发生渗漏，有的建筑还未投入使用就发生渗漏
，特别是屋面的渗漏更为严重。
为了解决建筑的渗漏，需要投入大量的人力、财力和物力，给国家造成了极大的浪费，我国因建筑渗
漏而造成的损失每年达数十亿元。
为了使广大的建筑防水工作者了解建筑渗漏产生的原因，从防水工程设计、材料及施工等方面有针对
性地采取防渗防漏措施，我们编写了《建筑的渗漏与防治》一书。
全书共分八章，较为详细地介绍了屋面工程、砖砌体工程、墙板工程、地下工程、混凝土工程、楼地
面工程产生渗漏的现象，产生渗漏原因的分析，渗漏防治的措施及治理方法，同时介绍了地下工程渗
漏的修堵技术。
希望本书的出版能够对广大的防水工程技术人员、施工人员在工作中有所帮助。
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