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内容概要

　　本书根据我国目前锌冶金生产为湿法炼锌与火法炼锌两种工艺并存的现状，叙述了硫化锌精矿焙
烧-浸出-净化-电积锌和锌铅硫化精矿烧结焙烧-ISP鼓风炉熔炼-粗锌精馏精炼等过程的基本原理、生产
设备和工艺技术条件与操作。
此外，对竖罐炼锌和电热法炼锌也有专章介绍。
在有关湿法炼锌的章节中，针对我国氧化锌矿和氧化锌二次物料资源丰富的特点，对这类物料的湿法
处理也作了较详细的介绍。

　　本书内容丰富，编写简明，可供锌冶金工厂职工作技术培训教材用，也可供锌冶金生产管理和科
技人员参考。
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