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内容概要

本书以焊接力学与结构完整性分析为主要内容。
全书共分8章： 第1～3
章介绍焊接热力过程分析方法；第4章介绍焊接接头及强度；第5～7章分别介绍焊接结构断裂、疲劳和
环境损伤等内容；第8章介绍焊接结构完整性分析及评价的基本原理。

本书可作为材料加工工程学科研究生以及材料成型与控制工程专业高年级本科生的教材，也可供有关
科学研究人员和工程技术人员参考。
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